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钢筋混凝上排水骨

RCP II 2200平 2000(唧 ) (企 口 管 )

委 托 中 位 武汉群瑞欣水泥制品有限公 i刂 武汉群瑞欣水泥制品有限公 i jJ
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武汉市东西湖区

以上估息由客户提供,共真实性由客户负责。

捡 验 类 别 委 托 送 竹 日 期 2025ˉ 08ˉ 16

样 本 数 量 1小艮 检 验 日 期 2025-08-18

样 品 情 况 亢好 检 验 地 点 该生产申位

检 验 方 法
(标准代号)

GB/T16752-2017

GB/T11836-2023《 混凝上和钢筋混凝 -L排水骨》判 定 依 据
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检测机构地址 :武汉经济技术开发区兴华路58号 鑫科 【∶业园  电话 :(027)84616369、 84616020
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钢筋混凝土排水符

RCP II 22()()中 2000(nm) (企 口管 )
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